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Verschleißanalyse von unterschiedlich 

beschichteten

Stempeln im Stanzprozess

Michael Maier

• Identifizierung geeigneter 

Beschichtungen für den 

Stanzprozess

• Vgl. zwischen nur polierten 

und unterschiedlich 

beschichteten Schneid- und 

Biegestempeln

• Voruntersuchung der Stempel 

für optimale Vergleichbarkeit

• Stanzversuche (4000 

Hübe/Stempelsatz)

• Nach Verschleißanalyse: 

Enorme Verschleißreduktion 

durch AlCrN und TiAlN 

Beschichtungen bereits bei 

geringer Losgröße
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Quellen: M.Maier, Identifizierung geeigneter Beschichtungen für Schneid- und Biegestempel im Stanzprozess, Forschungsmodul 1, 2022
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